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 هایورق مکانیکی خواص بر اصطکاکی اغتشاشی جوشکاری پارامترهای اثر بررسی

 هلیم گاز تحت مسی

 

 

 چکیده

های مختلف دورانی و انتقالی ابزار کاری شامل سرعتهای مسی با شرایط مختلف جوشدر این تحقیق، ورق

اند. این یکدیگر متصل شدهکاری اصطکاکی اغتشاشی به و نیز به تعداد یک و دو پاس جوش به روش جوش

ها و ابزار اند. دمیدن گاز هلیوم بر روی جوشها تحت گاز هلیوم به عنوان گاز محافظ انجام شدهکاریجوش

ها ها جلوگیری شود و از اثرات نامطلوبی که هوا بر آنشود که از تماس هوا با آنکاری سبب میجوش

جای بهها ق به علت نرم بودن فلز مس و نازک بودن ورقدر این تحقیتواند بگذارد، اجتناب گردد. می

شده است. این کمیت با ساخت استفاده  J-های انتگرالنمونه، از ICK های ضریب شدت تنش بحرانینمونه

نشان داد که به دلیل وقوع پدیده تبلور مجدد در منطقه  نتایج این مطالعهگیری شد. اندازه C(T)های نمونه

نسبت به فلز پایه افزایش  %85/52و  %49/41تواند به ترتیب چقرمگی شکست و سختی ویکرز می، یاغتشاش

 ،شودخواص ریزساختاری و مکانیکی می تنزلمنجر به  متأثر از گرما در ناحیه آنیل شدند. وقوع پدیده نیاب

، %57/28 ترتیببه ، استحکام نهایی و چقرمگی شکست نسبت به فلز پایهسختی ویکرزای که میزان گونهبه

نشان داد که برای به دست  تحقیق نتایج. علاوه بر این، پیدا کنند کاهش توانندمی %98/10و  90/33%

 را کاریکاری، فرآیند جوشدو یا چند پاس جوش انجامبه جای  است که ترآوردن یک جوش بهتر، مناسب

  کار منتقل شود.طعهای که گرمای کمتری به قدمای کمتری انجام داد، به گونه در

 

 پارامترهای؛ خواص مکانیکی ؛هلیوم گاز محافظ ؛اصطکاکی اغتشاشی کاریجوشکلمات کلیدی: 

 J-؛ انتگرالکاریجوش
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Investigating the Effect of Friction Stir Welding Parameters on the 

Mechanical Properties of Copper Sheets under Helium Gas 

 

Abstract  

In this research, copper sheets with different welding conditions, including different rotational 

and translational speeds of the tool, as well as the number of one and two welding passes, 

were connected to each other by friction stir welding method. These weldings were performed 

under helium gas as a protective gas. Blowing helium gas on welds and welding tools 

prevents air from coming in contact with them and avoids the adverse effects that air can have 

on them. In this research, due to the softness of the copper metal and the thinness of the 

sheets, J-integral samples were used instead of the critical stress intensity coefficient KIC 

samples. This quantity was measured by making C(T) samples. The results of this study 

showed that due to the occurrence of recrystallization phenomenon in the stirring zone, 

fracture toughness and Vickers hardness can increase by 41.49% and 52.85%, respectively, 

compared to the base metal. The occurrence of annealing phenomenon in the heat-affected 

area leads to the degradation of microstructural and mechanical properties, so that the Vickers 

hardness, ultimate strength and fracture toughness decrease by 28.57%, 33.90% and 10.98% 

compared to the base metal, respectively. In addition, the research results showed that in order 

to obtain a better weld, it is more appropriate to perform the welding process at a lower 

temperature instead of two or more welding passes, so that less heat is transferred to the 

workpiece.  

 

 

Keywords: Friction stir welding; Helium shielding gas; Mechanical properties; Welding 

parameters; J-Integral 
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 مقدمه -1

آن  کاریجوشهای صنعتی، تقاضا برای ی در بیشتر زمینهازهسا فلزعنوان یک  اخیرا  با گسترش کاربرد مس و آلیاژهای آن به

و یا به  [2] شوداستفاده می مجاریها و عنوان مثال، مس در تولید کانال . به[1] افزایش یافته است مناسب نیز روش با یک

مس برای مطالعه فلز بنابراین،  .[3] دگیرمی قرار استفاده مورد در صنعت خطوط لوله آب ،دلیل مقاومت در برابر خوردگی بالا

طور  به عنوان یک فرآیند اتصال حالت جامد جدید، به )FSW( 1اصطکاکی اغتشاشی کاریجوش .ه استحاضر انتخاب شد

. [4] شوداستفاده می ،دشوار استهای رایج ها با استفاده از روشآن ذوبی کاریجوشای برای اتصال مواد مختلف که گسترده

مزایای منحصر به  دارای ،است قوس الکتریکی معمولی کاریجوشجایگزینی برای روش که اصطکاکی اغتشاشی  کاریجوش

اتصال فلزات مشابه یا غیر  قابلیت و کاریجوشکنترل پارامترهای  راحتی ،حداقل سازی سطحبه آماده نیاز از جمله یفرد

راحتی زمان جوش کوتاهی دارد و به کاریجوشاین روش  همچنین،. [5] ، استشوندمی داده به سختی جوش اغلب مشابه که

اما استفاده از آن به سرعت برای  ،قطعات آلومینیومی ابداع شد کاریشجو. این روش برای [6] توان آن را خودکار کردمی

بسیاری  ،[10] ، تیتانیوم و آلیاژهای آن[9] ، انواع فولاد[8] ، مس و آلیاژهای آن[7]آلیاژها سوپر بسیاری از مواد دیگر مانند 

برای اتصال  توانرا می FSW کاریجوشروش . توسعه یافت [12] چنین مواد ترموپلاستیکو هم [11] از انواع مواد پلیمری

در  )TWI( 2کاریجوشتوسط موسسه  کاریجوش. این رویکرد جدید نموداستفاده  [13] به یکدیگرقطعات مواد مختلف 

 . [14]شد  معرفیابداع و  1991انگلستان در سال 

سان و فوجی روش اصطکاکی اغتشاشی انجام شده است. به کاریجوشهای متعددی در زمینه مطالعه فرآیند پژوهش

ها دریافتند که در یک . آنهای اصطکاکی اغتشاشی را بررسی کردندبر استحکام کششی جوش SiC اثر افزودن ذرات، [15]

، با افزایش تعداد همچنینیابد. کاهش می ،اضافه شده SiC به دلیل ذراتپاس جوش، استحکام نهایی اتصالات جوش 

در مقایسه  را و استحکام جوش دهبهتر پراکنده ش ،یاغتشاشتوانند در منطقه شده می اضافه SiC ، ذراتکاریجوشهای پاس

به  کاریجوشهای مختلف ابزار های مسی را با سرعت، ورق[16]یعقوبی و شیرازی . دهندافزایش پاس  تک جوششرایط با 

نرخ رشد ترک  ،در ناحیه متأثر از گرما بر اساس مطالعات ایشان،. های حاصل را بررسی نمودندهم جوش دادند و خواص جوش

در ناحیه  3مقاومت به خوردگی ،کاریجوشهای با افزایش تعداد پاس ،همچنینمقدار خود است.  ینخستگی دارای بیشتر

های اصطکاکی اغتشاشی ، با استفاده از روش تاگوچی، خواص مکانیکی جوش[17]کحال و همکاران یابد. اغتشاشی افزایش می

عنوان متغیرهای به را پیشروی و زاویه انحرافن ابزار، سرعت دورانی، سرعت رهایی همچون قطر پیایشان متغی. را بهینه نمودند

را بهینه  ثر از حرارت و کار مکانیکیأاستحکام نهایی، چقرمگی و سختی در منطقه مت در نظرگرفتند و سه کمیت فرآیند

 نمودند. 

های مختلف دورانی و اصطکاکی اغتشاشی و با سرعت کاریجوشروش های مسی بهدر ابتدا ورق ،در پژوهش حاضر

، این هاشوند. به منظور جلوگیری از اکسید شد جوشدیگر جوش داده میبه یکس مختلف، اپ جایی ابزار و تعدادجابه

کار، سبب بر روی ابزار و قطعه کاریجوشد. دمیدن این گاز نجیب در حین نشوها تحت گاز هلیوم انجام میکاریجوش

چراکه افزایش دما و اکسید  ها اتفاق نیفتداکسیدن شدن جوشمحل جوش جلوگیری شود و شود که از رسیدن اکسیژن بهمی

شود. همچنین ممکن است که ابزار نیز دچار اکسایش شود و دقت خود را از دست شدن جوش باعث تضعیف خواص جوش می

شامل خواص کششی،  ،هایی که با شرایط مختلف مذکور حاصل شدنددر مرحله بعد، خواص جوش بدهد و یا حتی از بین برود.

                                                           
1 Friction Stir Welding  
2 The Welding Institue  
3 Corrosion  
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دهند تا با مقایسه نتایج به شوند و این امکان را میها تعیین میسختی ویکرز و چقرمگی شکست و نیز خواص ریزساختاری آن

عنوان یک گاز محافظ به کاریجوشدست آمده در این تحقیق و نتایج موجود دیگر در این زمینه، اثر استفاده از گاز هلیوم در 

  .بهتر درک شود

 

 هامواد و روش -2

 هاکاریجوش -2-1

 های. ترکیب شیمیایی این فلز با توجه به آزمایشه استاستفاده شد خالص در این تحقیق از مس ،طور که قبلا ذکر شدهمان

 باشد.می 1مطابق جدول  پژوهش حاضرانجام شده در 

 .استفاده  مورد مس فلز ترکیب شیمیایی :1جدول 

Cu Pb Sn P Mn Al Fe Ni Cr Co Zn 
 <02/0 01/0 <001/0 <004/0 01/0 ناچیز 01/0 03/0 <01/0 <01/0 ماده پایه

 

عمود بر جهت نورد  راستایمتر در میلی 5متر از یک ورق بزرگ به ضخامت میلی 110 درمتر میلی 50صفحات مسی با ابعاد 

در  های هواحباب ایجاد. این فرآیندها برای جلوگیری از نداهو صیقلی شد زده شده کار، سمبادهند. هر دو نیمه قطعهاهشدبریده 

های نهایی را توانند جوشمی ،های هوای به دام افتادهحباب ،چرا که در غیر این صورت باشند؛میضروری  کاریجوشمحل 

کار نشان داده شده در این نشان داده شده است. قطعه 1قالب و متعلقات آن در شکل . صفحات مسی اولیه و نمایندضعیف ت

 دو پاس(. کاریجوش) استآن  دادن جوش در حال برای بار دوم ،ابزار قبل جوش داده شده واز یک بار  ،شکل

 
 .ه و قالب و متعلقات آنصفحات مسی اولی :1شکل 

دهد، نشان می 1است. بنابراین، همانطور که شکل  موارد نامطلوباکسیداسیون یکی از  ، پدیدهکاریجوشتقریبا  در تمام انواع 

دمیده  هابر روی آن با استفاده از شیلنگ گاز کاریجوشدر طول فرآیند  برای محافظت از ناحیه جوش و ابزار پین، گاز محافظ

در  کاریجوشو ابزار  کاریجوشمحافظت از ناحیه عنوان گاز محافظ برای خالص به هلیوماز گاز  ،. در این مطالعهشودمی

 .ه استاکسیداسیون استفاده شد مقابل
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مطابق با شرایط ذکر  کاریجوشبرای بررسی تاثیر پارامترهای مورد نظر بر روی خواص جوش، فرآیندهای  ،در این تحقیق

متر و میلی 8قطر به  پین ،مترمیلی 20قطر  به با ابزاری متشکل از شانه کاریجوشفرآیند  .اندهانجام شد 2شده در جدول 

منظور  .ه استشددرجه در نظر گرفته  2نیز بین جهت عمودی و محور ابزار  تورب. زاویه ه استانجام شد ،مترمیلی 75/4طول 

درجه در نظر  4تا  2ست. این زاویه معمولا  بین کار( ااز زاویه تورب، زاویه میان محور ابزار و خط عمود بر صفحه مسی )قطعه

کار فرو رود و و ماده را به سمت پایین فشار شود که بخش عقبی شانه ابزار در قطعهشود. وجود زاویه تورب سبب میگرفته می

افتد. لازم به یادآوری است که جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی ترکیبی از فرآیند رآیند فرجینگ اتفاق میدهد. به این ترتیب ف

 رانی و فرآیند فرجینگ است.روزن

ها بدون عیب و های تولید شده توسط آنشایان ذکر است که اساس انتخاب پارامترهای جوشکاری، این بوده است که جوش

توان محدود گیرند لذا، نمیباشند. اما، چون این پارامترها در بازه نسبتا  کوچکی قرار می مطلوب )حداقال از لحاظ ظاهری(

های حاصل، ها را خیلی بزرگ در نظر گرفت چراکه اگر این پارامترها خیلی تغییر کنند سبب ایجاد عیوبی در جوشآن

ترهای در نظر گرفته شده تقریبا  به همین تعداد های انجام شده، تعداد پارامشوند. به همین علت در بسیاری از پژوهشمی

 باشند.می

 در مطالعه حاضرمورد استفاده مختلف  کاریجوششرایط  -2جدول 

 های مختلف حالت

 کاری جوش

 سرعت دورانی 
(rpm) 

 جایی سرعت جابه

(mm/min) 

 50 550 حالت یک

 100 550 حالت دو

 50 850 حالت سه

 50 550 حالت چهار )دو پاس(

 

 هاتعیین مناطق جوش و اندازه دانه -2-2

شود )بدون ذوب ماده( اما به علت انتقال گرما به کاری اغتشاشی اصطکاکی در حالت جامد انجام میچه جوش اگر      

خوش تغییر شود که خواص آن را دستمی یتوجه های بزرگ، ریزساختار ماده دچار تغییرات قابلکار و تغییر شکلقطعه

شوند. این های بزرگ باعث به وجود آمدن سه ناحیه مختلف در خط جوش میکند. این عوامل، یعنی گرما و تغییر شکلمی

 . )SZ( 3و ناحیه اغتشاشی )TMAZ( 2و گرما متأثر از کار مکانیکی ، ناحیه)HAZ( 1ناحیه متأثر از گرما اند از:نواحی عبارت

باشد که یک چرخه گرمایی را در حین ناحیه متأثر از گرما: ناحیه متأثر از گرما، دو ناحیه مجزا در دو طرف خط جوش می

 ها بهتر شود و دانهاندکی درشت آن بندیشود که دانهکنند. گرمای انتقالی به این ناحیه سبب میکاری تجربه میفرآیند جوش

 پیوندند. طور کامل و یا جزئی به یکدیگر ب

گرفته از  آید نشأتناحیه متأثر از کار مکانیکی و گرما: تغییراتی که در این ناحیه از جوش نسبت به ماده پایه به وجود می

باشد. این ناحیه خود به دو قسمت تقسیم کاری میتوسط ابزار و نیز گرمای فرآیند جوش یجاد شدههای خمیری اتغییر شکل

                                                           
1 Heat Affected Zone 
2 Thermo-Mechanical Affected Zone 
3 Stir Zone 
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 دهد. بندی مجدد رخ نمیای که در آن دانهدهد و نیز ناحیهبندی مجدد رخ میآن دانه ای که درشود. ناحیهمی

واقع  شود. این بخش دربندی مجدد میناحیه اغتشاشی: بخشی از ناحیه متأثر از کار مکانیکی و گرما است که دچار دانه

 دهد.ها در آن رخ میترین تغییر شکلای است که بزرگناحیه

(، گرماثیر أو ناحیه تحت ت و گرما مکانیکی کار متأثر از، ناحیه یاغتشاش ناحیهها و سه ناحیه جوش )تعیین اندازه دانهمنظور به

ها با دقت برش داده شدند. پس از برش، سطح مقطع نمونه ،جوش بر راستای عمودصفحات مسی جوش داده شده در جهت 

میلی لیتر اسید  30شامل  فلز مزبور کردن محلول مناسب برای اچ. ندشد 1صیقل خورده و سپس اچ زده شده، سمباده

فرآیند اچ، سه ناحیه انجام باشد. پس از میلی لیتر اتانول می 60میلی لیتر آب مقطر و  60گرم کلرید آهن،  10کلریدریک، 

 2ر شده در جدول ذک کاریجوش. این مناطق برای تمام شرایط ندتوسط میکروسکوپ نوری شناسایی شد کاریجوشمختلف 

مشخص  کاریجوششرایط یک از برای هر  گرما ی و اندازه دانه متأثر ازاغتشاش ناحیهند. علاوه بر این، اندازه دانه یددگرتعیین 

 د.دنش

 

 میکروسختی ویکرز -2-3

اساس این استاندارد،  . بر[18] ه استاستفاده شد ASTM E92 از استاندارد ،هاهای سختی ویکرز جوشتعیین پروفیل برای

ثانیه اعمال شد و بدین ترتیب مقادیر  15در مدت  )در راستای ضخامت(جوش داده شده  هر نمونه میانیبه خط  gf200 بار

دست چنین برای فلز پایه به و هم کاریجوشبرای تمام شرایط  گرما ی و اندازه دانه متأثر ازاغتشاش ناحیهسختی ویکرز برای 

گیری برای آن که نتایج به دست دارای دقت کافی باشند، در هر حالت و در هر ناحیه، سختی ویکرز پنج نقطه اندازه .ندآمد

 گیری شده است. شده و سپس از نتایج مربوطه میانگین

 خواص کششی -2-4

. نددقیقه در دمای محیط انجام شدمتر بر میلی 1با سرعت  تن 5/2 2زوئیک کشش دستگاههای کششی با استفاده از آزمایش

بریده  ASTM E8 های کششی از صفحات جوش داده شده در امتداد جهت عمود بر خط جوش و براساس استانداردنمونه

های سطوح شکست نمونه، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی های کششبعد از انجام آزمایش ،همچنین .[19] شدند

و  هسه نمونه آزمون کشش تهیه شد کاریجوشبرای هر حالت  ،هادر این دسته از آزمایش .قرار گرفتند بررسیمورد کششی 

 میانگین گرفته شد. ،هایی که به دست آمدندتحت آزمون قرار گرفت و از نتیجه

 چقرمگی شکست -2-5

کند که برای تعیین می توصیه استاندارد استفاده شده است. این ASTM E1820برای تعیین چقرمگی شکست از استاندارد 

 ،J-انتگرال. [20] شوداستفاده  J-های انتگرالنمونهاز ، ICK های ضریب شدت تنش بحرانیجای نمونهبه، چقرمگی شکست

استفاده از مکانیک شکست اهمیت زیادی دارد.  مبحث در که یک انتگرال خطی )مستقل از مسیر( در اطراف نوک ترک است

های جوش در نمونه ای حاکم باشد.برای تعیین چقرمگی شکست، زمانی مناسب است که حالت کرنش صفحه ICKهای نمونه

دهد که برای اجازه می استاندارد ،بنابراین از این کمیت استفاده کرد.توان وجود دارد، نمیضخامت  محدودیت داده شده، چون

                                                           
1 Etching  
2 Zwick 
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 .ه استاستفاده شد J-انتگرالتعیین  C(T)های از نمونه ،همین دلیلبه. استفاده شود J-انتگرالتعیین  هاینمونه این منظور از

، در بسیاری از گرما ی و ناحیه متأثر ازاغتشاش ناحیه با توجه به اهمیت بالای .اندشده آورده)الف(  2ها در شکل ابعاد این نمونه

مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، در تحقیق حاضر،  نواحیچقرمگی شکست این ها از جمله خواص این ناحیهمطالعات، 

ر ناحیه مذکور د هاینمونه شکافکه  ندبرش داده شد کارهای مسی جوش داده شدهای از قطعهگونهبه C(T) هاینمونه

ها بتوان چقرمگی کمک آناز فلز پایه نیز تهیه شدند تا به C(T)های . نمونهقرار گیرد اغتشاشی و یا در ناحیه متأثر از گرما

 C(T) هایقبل از اعمال نیروی کششی به نمونه گرفت و با چقرمگی نواحی مختلف جوش مقایسه نمود. ماده پایه را نیز اندازه

طوری که یک پیش ترک در  به ؛ی خستگی قرار گرفتندبارگذارتحت  هاها، این نمونهجایی آنجابه -و تعیین نمودارهای نیرو

متر است. میلی 6/0حداقل  ASTM E1820 د. طول این پیش ترک طبق توصیه استانداردش ایجادها انتهای بریدگی آن

 هایکه بتوان نمونه برای آن ،در این تحقیق .نداعمال شد تن 5/2 زوئیککشش  با استفاده از دستگاه نیز بارهای خستگی

C(T) های ساخته شده، نمونه ای ساخته شدند. تصویر این گیرههای ویژههای دستگاه بست، گیرهرا به فکC(T)  تحت

شایان ذکر است که برای حصول دقت بیشتر در نتایج اند. )ب( نشان داده شده 2های دستگاه زوئیک در شکل آزمایش و فک

های به داده از ،و سپس هو مورد آزمایش قرار گرفتشده ساخته  C(T) ، سه نمونهکاریجوشبه دست آمده، در هر حالت 

 .ه استگیری شددست آمده میانگین

 

 
 )ب( )الف(

که توسط  C(T)یک نمونه ( ب)و  C(T)های ابعاد نمونه )الف(، C(T)نمونه  آزمایش: عملیات مربوط به انجام 2شکل 

 .استبسته شده  های ساخته شده، بر روی دستگاه زوئیکگیره

 

 نتایج و بحث -3

 ریزساختار -3-1

در این شکل، . ندانشان داده شده 3مختلف در شکل  کاریجوشدست آمده در شرایط به هایوشسطح مقطع برش خورده ج

این . خورندبه چشم می ،اندبا استفاده از میکروسکوپ نوری مشخص شدهها نیز که نواحی مختلف ایجاد شده در خط جوش

 دهد کهنشان می 3شکل باشند. نواحی شامل ناحیه اغتشاشی، ناحیه متأثر از گرما و کار مکانیکی و نیز ناحیه متأثر از گرما می



 

8 

 

است  پیشرو جوشبه سمت راست متمایل شده است. در واقع این سمت، سمت  یاغتشاشناحیه  ،کاریجوش ومدر حالت س

سرعت دورانی ابزار  کاری،جوش سهکه در حالت با توجه به این .باشدپسرو میکه سرعت ابزار در آن بیشتر از سرعت سمت 

در این حالت ناحیه اغتشاشی به سمت راست  ، لذاباشدها سرعت بیشتری میاست و نسبت به سایر حالت rpm850برابر 

تمایل بیشتری به سمت  ناحیه اغتشاشی علاوه بر اینکه ،حالت سه کاریجوشلازم به ذکر است که در  شود.متمایل می

تر در سرعت چرخش بیش ،شده است. دلیل این پدیده منتقلپیشرو  طرف سمتکمی به این ناحیه نیز پیشروی دارد، کل

 باشد.یز میسمت پیشرو ن

 

های مختلف )الف( حالت یک، )ب( حالت دو، )پ( حالت سه، )ت( در حالت کاریجوشنواحی مختلف حاصل از : 3شکل 

 .حالت چهار

از  متأثرمکانیکی، یک ناحیه انتقالی بین ناحیه اغتشاشی و ناحیه  گرما و کارثر از أاغتشاشی، ناحیه متاصطکاکی  کاریجوشدر 

 نواحیها و خواص کششی این ویژه در مورد اندازه دانهاین موضوع به باشد.این دو ناحیه میاست و خواص آن بین خواص  گرما

از  متأثراغتشاشی و ناحیه ناحیه  خواص ریزساختاری و مکانیکیاساس این واقعیت، در تحقیق حاضر بیشتر به کند. برصدق می

مشخص شده  1تقاطع خطوطها توسط یک میکروسکوپ نوری با استفاده از روش توجه شده است. بنابراین، اندازه دانه آن گرما

ناحیه متأثر از گرما، ناحیه متأثر از گرما و  فلز پایه، بندیتصاویر ریزساختار و دانه ،عنوان نمونهبه .اندارائه شده 3و در جدول 

 نشان داده شده است. 4در شکل عنوان شرایط جوش پایه ، به1برای شرایط جوش  یکار مکانیکی و ناحیه اغتشاش

 

 

                                                           
1 Intercept method 
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های مختلف ناحیه متأثر از گرما و ناحیه اغتشاشی برای حالتها نسبت به فلز پایه برای ها و تغییرات آناندازه دانه :3جدول 

 کاریجوش
 

 

 

 

های مختلف حالت

   کاریجوش

 اغتشاشیناحیه  ناحیه متأثر از گرما

اندازه دانه 

(μm) 

تغییرات نسبت به ماده پایه 

)%( 

اندازه دانه 

(μm) 

تغییرات نسبت به ماده 

 پایه )%(

 -8/67 9/4±32/0 8/17 9/17±2/1 حالت یک

 -6/77 4/3±15/0 6/8 5/16±7/0 حالت دو

 -0/25 4/11±84/0 8/42 7/21±9/1 حالت سه

 -2/82 7/2±08/0 8/36 8/20±7/1 حالت چهار 

 - 2/15±8/0 - 2/15±8/0 ماده پایه
 

 
 و )پ( ناحیه متأثر از گرما ،)ب( ناحیه متأثر از گرما و کار مکانیکی ،)الف( ناحیه اغتشاشیریزساختارهای تصاویر  :4شکل 

 .1 کاریجوشرای شرایط )ت( ماده پایه ب

و توجه به  کاریجوش حالاتها در تمامی به نمونه گرماانتقال  نرخبا توجه به  ،اندارائه شده 3در جدول یی که هاتمامی اندازه

کاهش  همچنین،و  شودمی های جوش شدهبه نمونه گرماابزار باعث کاهش سرعت انتقال  یاین نکته که کاهش سرعت چرخش

 حالات. مقایسه بین ، قابل توجیه هستنددگردها مینمونهت انتقال حرارت به باعث افزایش سرعابزار  یسرعت انتقال

دهد که افزایش سرعت ها متفاوت است، نشان میها یکسان و سرعت انتقال آنآن یکه سرعت چرخش 2و  1 کاریجوش

 1 کاریجوش حالاتبا مقایسه  ،شود. همچنینمی ناحیه متأثر از گرما و ناحیه اغتشاشی انتقالی منجر به کاهش اندازه دانه در

ناحیه  به ویژه در ،دانه در هر دو ناحیه ذکر شدهقابل توجه سرعت چرخشی ابزار منجر به رشد  افزایشکه  دریافتتوان می 3و 

های ثیر تعداد پاسأکه برای بررسی ت 4 کاریجوشحالت و  1 کاریجوش حالتشود. در نهایت، مقایسه می اغتشاشی

 تر ازکوچک 4در شرایط جوش  ناحیه اغتشاشی هایدهد که اندازه دانه، نشان میه استم شدها انجابر رفتار جوش کاریجوش

است که پدیده تبلور مجدد دو بار در منطقه  امر آن است. دلیل این 1 کاریجوشناحیه اغتشاشی در حالت های دانه اندازه

 4 کاریجوش حالتدر  ناحیه متأثر از گرما هایاندازه دانه ،رخ داده است. از طرف دیگر 4 کاریجوشدر شرایط  یاغتشاش

، 4 کاریجوش حالت ناحیه متأثر از گرمای در ؛ چوناست 1جوش  حالتدر  ناحیه متأثر از گرما هایتر از اندازه دانهبزرگ

 .باشدمیتر ها بزرگدو بار رخ داده است، بنابراین اندازه دانه ل شدنپدیده آنی
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 ویکرز سختی -3-2

، کاریجوشو نیز تعیین سختی نواحی مختلف حاصل از  ر مقادیر سختیب کاریجوشمختلف های اثر حالتمنظور تعیین به

نواحی مختلف و  برای 5در شکل  هاگیریاین اندازه های به دست آمده ازهای میکروسختی ویکرز انجام شد. دادهگیریاندازه

 .اندپایه ارائه شده ماده

 

  کاریجوشمختلف  هایحالتبرای نواحی مختلف جوش مقادیر سختی ویکرز  :5شکل 

 هایحالتها در به نمونه گرماها با افزایش سرعت انتقال سختی ویکرز جوش مقادیرطور کلی، دهد که بهنشان می 5شکل 

مشاهده کرد که سرعت چرخش  3 کاریجوش حالتتوان در حداقل سختی را می ،یابد. بنابراینکاهش می کاریجوشمختلف 

شود. این موضوع برای هر سه ناحیه قابل توجهی به صفحه جوش منتقل می گرمای ،دور در دقیقه است و بنابراین 850ابزار 

متر بر میلی 100 آن و سرعت انتقالی دور در دقیقه 550ابزار  یکه سرعت چرخش 2 حالتدر  ،. همچنینصادق استجوش 

گیری شده به مقادیر سختی اندازه ،(باشدمی کاریجوشحالات کار کمتر از سایر یافته به قطعهدقیقه است )گرمای انتقال

قابل  کاریجوشها در شرایط مختلف بر اندازه دانه ،این امر به دلیل تأثیر سرعت گرمای انتقال یافته به نمونه نسبت زیاد است.

اندازه دانه بزرگتر و  ،توان گفت که هر چه سرعت گرمای منتقل شده به نمونه بیشتر باشدطور کلی میبراین، بهتوجیه است. بنا

 حالتمربوط به  ناحیه اغتشاشی سختی در مقدار دهد که حداکثرنشان می 5کمتر است. علاوه بر این، شکل نیز سختی ویکرز 

اگرچه به دلیل  ؛باشدمی ها در این ناحیهدانه شدن زیاد ریزوقوع دو بار تبلور مجدد و  ،است. دلیل این امر 4 کاریجوش

 حالتدهد و در نتیجه سختی ویکرز در رخ میناحیه متأثر از گرما  دو بار در نیز عملکرد دو پاس جوش، پدیده رشد دانه

 هایحالتدر تمام  رود،طور که انتظار میاست. همان 1 کاریجوش حالتدر این ناحیه کمتر از سختی  4 کاریجوش

 است ناحیه اغتشاشی و ناحیه متأثر از گرما سختیمقادیر بین  متأثر از گرما و کار مکانیکیناحیه  ، مقادیر سختیکاریجوش

کند آن است که در این ناحیه به علت آنیل علت اینکه در ناحیه متأثر از گرما مقدار سختی کاهش پیدا می .(5)بر اساس شکل 

یابد. روشن است که هر چه مقدار گرمای شود لذا، سختی آن کاهش میتر میتر شده و ماده نرمبندی درشتشدن ماده، دانه

 شود. تر میز بیشتر خواهد بود و لذا ماده نرمکار بیشتر باشد، شدت آنیل شدن نیمنتقل شده به قطعه

 یکشش خواص -3-3

 کاریجوشهایی که با حالات مختلف های آزمون کشش ساخته شده از ورقنمونهو فلز پایه  حقیقیکرنش  -های تنشمنحنی
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 آزمون گسیخته شده را بعد از انجام هاینمونه 7 نشان داده شده است. همچنین، شکل 6در شکل  ،انددیگر متصل شدهبه یک

های آزمایش د که تمام نمونهندهنشان می 7. تصاویر شکل دهدنشان می 4تا  1 کاریجوشهای حالتشرایط  برایکشش 

ناحیه متأثر ناحیه  نیز نشان داد که 5شکل اند. شکسته شدهاز ناحیه متأثر از گرما کشش ساخته شده از ورق جوش داده شده، 

 ،ناحیه متأثر از گرماتوان نتیجه گرفت که می ،بنابراین .دارد کاریجوش، کمترین سختی را در بین تمامی مناطق گرمااز 

ها در رشد دانه ،. دلیل این ضعف[22, 21] اندکردهرا گزارش  ایج مشابهیترین ناحیه جوش است. سایر محققان نیز نتضعیف

ناحیه متأثر از  این ناحیه، یعنی آن اعمال گرما بهکه دلیل رخ داده است  آنیل شدنفرآیند  علتاین منطقه است. این پدیده به

 است. کاریجوشدر حین انجام گرما 

ارائه  4جدول  در قالب های کششاز آزمون نتایج به دست آمده ،هاتر خواص کششی فلز پایه و جوشمنظور مقایسه آسان به

 که میزان در حالی ؛نهایی متعلق به فلز پایه است استحکامدهد که بیشترین تنش تسلیم و . این جدول نشان مینداشده

های جوش داده در نمونه ناحیه متأثر از گرما در وقوع پدیده آنیل شدن ،علت این امر .از همه کمتر است گسیختگی آن کرنش

 شود.میگسیختگی  کرنشطور کلی منجر به کاهش استحکام کششی و افزایش شده است. این پدیده به

 
 کاریجوشمختلف  هایحالت ماده پایه وحقیقی کرنش -های تنشمنحنی: 6شکل 

 

 
 4تا  1 کاریجوشهای حالتبرای  نبعد از گسیخته شد های آزمایش کششنمونه :7شکل 
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  پایه فلزها و جوشی کششخواص  :4جدول 

 حالت

   کاریجوش

تنش 

 تسلیم 
(MPa) 

تغییرات نسبت به 

 پایه )%( فلز

استحکام 

 نهایی
(MPa) 

تغییرات نسبت به 

 پایه )%(فلز 

کرنش 

 گسیختگی

تغییرات نسبت به 

 پایه )%(فلز 

 5/11 29/0±025/0 -0/16 309±21 -7/8 157±12 حالت یک

 8/3 27/0±021/0 -8/3 354±19 -4/6 161±13 حالت دو

 6/34 35/0±029/0 -9/33 243±17 -1/22 134±10 حالت سه

 2/19 31/0±018/0 -4/24 278±24 -9/13 148±9 حالت چهار 

 - 26/0±016/0 - 368±35 - 172±16 ماده پایه
 

 استحکام، بیشترین تنش تسلیم و بالاترین 3های ذکر شده در جدول اساس مقایسه اندازه دانه رود، برطور که انتظار میهمان

 حالت، 2 کاریجوش حالت، متعلق به ماده پایه است. پس از این مقادیر، خواص کششی 4نهایی ارائه شده در جدول 

گسیختگی ذکر شد، نیز طور که قبلا . همانتذکر شده اس 3 کاریجوش حالتو  4 کاریجوش حالت، 1 کاریجوش

ها، از سطوح منظور حصول درک بهتری از این گسیختگیبهدهد. رخ می ناحیه متأثر از گرما در کشش های آزموننمونه

های ، عکسکاریجوش 3و  2های های مربوط به حالتهای ساخته شده از ماده پایه و نمونهشکست ایجاد شده در نمونه

SEM پذیر است، شکل. از آنجایی که مس یک فلز مشاهده نمود 8در شکل توان ها را میشده است که این عکس تهیه

 هااین حفره گر وقوع یک شکست نرم هستند.ها بیانوجود این حفره میکروسکوپی هستند. 1هایحفره سطوح شکستگی دارای

 د.دا تشخیص ارائه شده SEM توان به وضوح در تصاویررا می

 
 3 کاریجوش )پ( حالت و 2 کاریجوش)ب( حالت  ،فلز پایه )الف( براینرم سطوح شکست  SEMتصاویر  :8شکل 

تر از ( بزرگ)پ( 8)ب( و  8های های جوش داده شده )شکلسطوح شکست نمونه هایحفرهدهد که نشان می 8شکل 

 علتبهناحیه متأثر از گرما  ها دربه این دلیل است که دانه امر است. این )الف(( 8)شکل  فلز پایهسطح شکست  هایحفره

. علاوه تر هستندهای ایجاد شده نیز درشتتر، حفرههای درشتبه دلیل وجود دانه ،. لذاکنندرشد می کاریجوشانجام فرآیند 

 ،3 کاریجوش حالتایجاد شده در سطح شکست های حفرهدهد که نشان می )پ( نیز 8)ب( و  8های شکل بر این، مقایسه

                                                           
1 Dimples  
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 حالتاست که در  آن. دلیل این امر باشندمی 2 کاریجوش های ایجاد شده در سطح شکست حالتحفره تر ازبزرگ

 حالتکه در در دقیقه است، در حالیمتر میلی 50دور در دقیقه و سرعت انتقالی آن  850ابزار  ی، سرعت چرخش3 کاریجوش

سرعت یعنی . این دو عامل، باشدمیمتر در دقیقه میلی 100سرعت انتقالی نیز  ودور در دقیقه  400 یسرعت چرخش 2

منجر به انتقال حرارت بیشتر به صفحات مسی در فرآیند  ،3در حالت  تر ابزاربیشتر و سرعت انتقالی کوچک یچرخش

ها در دهد. دانهرخ می یدانه بیشتراندازه رشد  ،3 کاریجوش حالتدر  متأثر از گرما در ناحیه ،شود. بنابراینمی کاریجوش

گرمای منتقل شده به این  ،د. در واقعگردنتر مینیز بزرگ نرم ناشی از شکستگی هایحفرهو در نتیجه  شدهتر بزرگ 3 حالت

داده نشان  6طور که شکل د. همانگردخواص مکانیکی می تنزلدر نتیجه  وتر بزرگ ی با ابعادهایمنجر به ایجاد دانه ،ناحیه

نسبت به سایر  2 کاریجوش مربوط به حالتهای دیگر قرار دارد و نمودار ماده پایه بالاتر از منحنی کرنش -، منحنی تنششد

-سرعت چرخش ابزار بزرگدر آن ، که 3 کاریجوش حالتکرنش -تر است. علاوه بر این، منحنی تنشنمودارها به آن نزدیک

ترین دلیل وقوع بیشبهتغییرات . این گرفته استاز سایر نمودارها قرار  ترپایینترین است، کوچک انتقالی آنو سرعت  ترین

 ،قرار دارند. همچنین 3و  2 حالاتبین  4و  1جوش  حالاتکرنش -های تنش، منحنیلذااست.  حالتدر این  آنیل شدن

دهد، دو بار رخ می شدن پدیده آنیل 4جوش  حالتکه در دهد که از آنجایینشان می 4و  1 کاریجوش حالاتمقایسه بین 

-می ،همین دلیلبهاست.  کاریجوش 1 منحنی مربوط به حالت از ترپایین 4 کاریجوش مربوط به حالت کرنش-نمودار تنش

فرآیند بهتر است که های جوش، تعداد پاسجای افزایش دست آوردن خواص کششی بهتر، بهتوان نتیجه گرفت که برای به

 . دادتری انجام در دمای پایین را کاریجوش

 

 چقرمگی شکست -3-4

انجام  ند. بااهی کشیده شدتن 5/2 کشش زوئیک با استفاده از دستگاه C(T) هایپس از ایجاد پیش ترک خستگی، تمام نمونه

برای به دست آوردن ارائه شده است.  9د. این نمودارها در شکل دنتعیین ش هانمونه این جابجایی-، نمودارهای نیرواین کار

 :[20] ( استفاده کرد1معادله ) از توان، میJ-مقادیر انتگرال

J=J +J
el pl

                                                                                                                                     )1(  

این رابطه، در 
elJ و plJ انتگرال الاستیک و پلاستیک بخشترتیب به-J نیز صورت زیر توان بههستند. این معادله را می

 :نمودبازنویسی 

(2                                                                                      )                                      
 2 2

pl

K 1-ν
J= +J

E
 

به دست  (3از رابطه ) مدول یانگ است. مقدار ضریب شدت تنش Eنسبت پواسون و νضریب شدت تنش، K،در این معادله

 .دیآمی

(3                )                                                                                                
 

i i

(i) 1/2

N

P a
K = f

WBB W

 
 
 

  

 در آن: که

(4                          )                   

2 3 4

i i i i i

i

3/2

i

a a a a a
2+ 0.886+4.64 -13.32 +14.72 -5.6

W W W W Wa
f =

W a
1-

W
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 (،4) و( 3) تدر معادلا
iP هاینیروی کششی اعمال شده به نمونه C(T) ای است که طول ترک برابر بادر لحظهia  .است

ضخامت و Bمقدار
NB  ضخامت خالص نمونه است که همانB های مورد استفاده در این مطالعه است و همچنیندر نمونه

W ،ها در نظر گرفته شود، مقادیر، اگر فقط بخش الاستیک منحنی9باشد. در شکل ها میعرض نمونه
ICJ و

ICK با توان را می

 .نمود( محاسبه 3( و معادله )2استفاده از معادله )

(5                                                                                )                                              
 

2 2

ΙC

ΙC

K 1-ν
J =

E
   

حداکثر مقادیر بار الاستیک elP  براساس  ،است. همچنین گزارش شده 5و در جدول گردیده تعیین  9با توجه به شکل

و ICJ(، مقادیر5( و معادله )3و با استفاده از معادله ) بار الاستیک دست آمده برایهمقادیر ب
ICK  کاری جوش هایحالتبرای

این پارامترها با توجه به معادلات ذکر شده به دست  اند.ناحیه متأثر از گرما و ناحیه اغتشاشی نیز تعیین شده مختلف برای

درنظر  326/0 و گیگاپاسکال 119 ترتیب برابربه ν و E، مقادیر. برای محاسبه این کمیت هانداشده ارائه 5آمده و در جدول 

 . اندگرفته شده

 

 
 

 

 

 

 

 )الف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(

 ناحیهو )ب( ی اغتشاش ناحیه)الف(  ،کاریجوشمختلف  هایحالتبرای  C(T) هایجابجایی نمونه-نمودارهای نیرو -9شکل 

 گرماثر از أمت

 

 



 

15 

 

 حداکثر مقادیر بارهای الاستیک و مقادیر بدست آمده برای :5جدول 
ICJ و

ICK 

شرایط 

   کاریجوش

 ناحیه متأثر از دما ناحیه اغتشاشی

elP (N) 2

ΙCJ (KJ/m ) 
ΙCK (MPa m) elP (N) 2

ΙCJ (KJ/m ) 
ΙCK (MPa m) 

 51/20 16/3 987±49 71/25 96/4 1237±52 حالت یک

 13/21 35/3 1017±73 74/27 77/5 1335±121 حالت دو

 37/19 81/2 932±53 13/23 01/4 1113±75 حالت سه

 28/20 08/3 976±61 79/30 11/7 1482±127 حالت چهار 

 76/21 55/3 1047±88 76/21 55/3 1047±88 ماده پایه

 

ماده  چقرمگی شکستکمتر از  ناحیه متأثر از گرما ، چقرمگی شکستکاریجوشدهد که در تمام شرایط ( نشان می5جدول )

، 3، در شرایط جوش نمونه عنوانماده پایه است. به چقرمگی شکستبیشتر از  ناحیه اغتشاشی نیز پایه و چقرمگی شکست

ناحیه  ، این مقدار برای4کاهش یافته و در شرایط جوش درصد  98/10 به میزان ناحیه متأثر از گرما چقرمگی شکست

 نسبت به فلز پایه افزایش یافته است.درصد  49/41حدود  اغتشاشی

یا کامل حذف شده و منجر به رشد و  طور جزئیها بهها در برخی از دانهدلیل اعمال گرما، مرز دانهبه ،ناحیه متأثر از گرما در

-بهد. بدیهی است که این تغییرات یابمی تنزلنسبت به فلز پایه  ناحیه متأثر از گرما شود. بنابراین، خواص مکانیکیها میدانه

ناحیه  های ریزتر دردانهدلیل تشکیل است. از سوی دیگر، به کاریجوشکار در طی فرآیند گرمای انتقال یافته به قطعه علت

های محور و دانههای همدانه به شکل یریزساختار ،ناحیه اغتشاشی ،افتدعلت وقوع پدیده تبلور مجدد اتفاق میاغتشاشی که به

شدت به رشد ترک است و این مقدار به ایجاد و مقاومت یک ماده در برابر ،چقرمگی شکست ،. در واقعخواهد داشت کوچک

توانند در برابر های بزرگتر میتر از دو جهت بهتر از دانههای کوچک، دانهمشخصهای مواد بستگی دارد. در یک ماده دانهاندازه 

و در  شدهها بیشتر ها و در نتیجه تعداد مرزهای آنتعداد آن ،ها کوچک هستندزمانی که دانه ،رشد ترک مقاومت کنند. اولا 

عنوان مانع موثر در مسیر رشد ترک  ها بهمسیر رشد ترک وجود دارد. مشخص است که مرز دانه بر سر راهانع بیشتری وم ،واقع

این  ،های ایجاد شده ریز و کوچک هستند و بنابراینهای کوچک، ریزترککند. ثانیا ، در یک ریزساختار با اندازه دانهعمل می

تنش قابل  تمرکزها درشت هستند، ر مقابل، زمانی که دانهتوانند منجر به تمرکز تنش قابل توجهی شوند. دها نمیریزترک

 ترک موثرتر است. گسترشتوجه بوده و در ایجاد و 

 گیرینتیجه -4

با  کاریجوشاصطکاکی اغتشاشی تحت پارامترهای مختلف  کاریجوشصفحات مسی با استفاده از فرآیند  پژوهش حاضر،در 

شامل ریزسختی، جوش خواص مکانیکی هدف از انجام این مطالعه، بررسی  .نداهبه هم متصل شد هلیوم استفاده از گاز محافظ

توان به نتایج ، میگردیدچه در این تحقیق مشاهده با توجه به آن .است هاآنچقرمگی شکست و ریزساختار  ،خواص کششی

 زیر دست یافت:

افزایش تعداد کند. اصطکاکی اغتشاشی، خواص مکانیکی در ناحیه اغتشاشی بهبود پیدا می کاریجوشبا انجام فرآیند  -1

میزان قابل توجهی افزایش یابد. به بهناحیه اغتشاشی  شود که چقرمگی شکست درها و کاهش اثر تمرکز تنش باعث میمرزدانه
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پیدا نسبت به فلز پایه افزایش  درصد 49/41 ، چقرمگی شکستکاریجوشدو پاس با ، 4 کاریجوش حالتدر  نمونه،عنوان 

 .نمود

را که  ناحیه متأثر از گرما اما خواص ،شودمی ناحیه اغتشاشی های جوش باعث بهبود خواص مکانیکیافزایش تعداد پاس -2

بهتر، مکانیکی اساس، برای به دست آوردن یک جوش با خواص  همیندهد. بر است، کاهش می شترین ناحیه جوضعیف

حرارت  انتقال سبب در شرایطی انجام شود که کاریجوش، فرآیند کاریجوشدو یا چند پاس  انجامشود به جای پیشنهاد می

 .گرددقطعه کار کمتر به

شود. بنابراین، خواص می ناحیه اغتشاشی شدید دانه و کاهش اندازه دانه درریز شدن وقوع پدیده تبلور مجدد منجر به  -3

دو پاس جوش، سختی ویکرز با  4 کاریجوش حالتدر  نمونه،یابد. به عنوان طور قابل توجهی بهبود میبه این ناحیه مکانیکی

منجر به کاهش خواص  آنیل شدن. از سوی دیگر، وقوع پدیده یافتدرصد افزایش  85/52نسبت به فلز پایه  ناحیه اغتشاشی در

درصد،  57/28، سختی ویکرز ناحیه متأثر از گرما در 3 کاریجوش حالتدر  لذا، مثلا  شود.ریزساختاری و مکانیکی می

 .پیدا نمودنددرصد نسبت به فلز پایه کاهش  98/10درصد و چقرمگی شکست  9/33 استحکام نهایی

 هاای در خواص ریزساختاری و مکانیکی جوشو انتقالی ابزار از عوامل مهم بوده و نقش تعیین کننده چرخشیسرعت  -4

-های ذکر شده را تغییر میگذارند و در نتیجه ویژگیکار تأثیر میدارند. این پارامترها بر میزان گرمای منتقل شده به قطعه

نسبت به اندازه  ناحیه متأثر از گرما ها در، دانهی ابزاربالا یسرعت چرخش علتهب 3 کاریجوش حالت، در نمونهدهند. به عنوان 

 .بوددرصد  6/8تنها  2 کاریجوش حالتکه این رشد دانه در در حالی نمودند،درصد رشد  8/42دانه فلز پایه 
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نامهواژه  

ASTM انجمن مواد و آزمون آمریکا 
Dimples هاحفره  

C(T) نمونه کششی فشرده 
Corrosion خوردگی 

Etching اچ کردن 
FSW جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی 

HAZ ناحیه متأثر از گرما 
Interception method  تقاطع خطوطروش  

SEM میکروسکوپ الکترونی روبشی 
SiC کاربید سیلیسیم 
SZ ناحیه اغتشاشی 
TMAZ و گرما متأثر از کار مکانیکی ناحیه 
TWI کاریموسسه جوش  

ZWICK زوئیک 
 

 فهرست علائم

a  طول ترک 

ia  یک طول ترک خاص )طول ترک مورد نظر( 
B  ضخامت نمونه 

NB  ضخامت خالص نمونه 
E  مدول یانگ 

J
el

 J-انتگرال الاستیکمقدار  

J
pl

 J-انتگرال پلاستیکمقدار  

ΙCJ  J-مقدار بحرانی انتگرال 

K  ضریب شدت تنش 

(i)K  است iaضریب شدت تنش زمانی که طول ترک  

ΙCK  چقرمگی شکست 

iP  است iaنیرو زمانی که طول ترک  
W  عرض نمونه 
  ضریب پواسون 
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